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	货号
	批号
	品名
	材料号
	规格
	外径
	内径
	高度
	数量
	重量

	ZQSN5-5-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	化学成分（%）
	铜Cu
	铅Pb
	锡Sn
	铝Al
	铁Fe
	锰 Mn
	磷 P
	硅 Si
	绅 As

	
	余量为铜
	4.0~6.0
	4.0~6.0
	
	
	
	
	
	

	
	铋 Bi
	锌 Zn
	镍 Ni
	镁 Mg
	硫 S
	碳 C
	氧 0
	铬 Cr
	

	
	
	4.0~6.0
	
	
	
	
	
	
	

	试验项目
	抗拉强度（Mpa)
	延伸率（%）
	屈服强度（Mpa)
	硬度(Hb）
	扩口
	压扁
	晶粒度
	
	

	
	250
	13
	120
	80-95
	
	
	
	
	

	检验员签章                                      检验部门公章
	                      包装


